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Dammsysieme Paneele Bausysteme Recycling Bauplatte Bauslemente

Exzellenter Service mit personlicher Betreuung

. Unsere Starke: enge Zusammenarbeit mit Planern, Architekten und
Verarbeitern sowie Sonderlésungen fir spezielle Anforderungen

. Beratung und Unterstiitzung flachendeckend durch Fachberater

. Projektmanagement fir individuelle Damm- und Bauaufgaben

. SchulungsmalRnahmen flr Architekten, Planer, Verarbeiter und
Fachhandel

. Zuverlassige Lieferungen, direkt auf die Baustelle oder ans Lager

. Optimaler Service fur Statik, Ausschreibung und Verlegung

. Unterstitzung des Fachhandels durch Informationsveranstaltung,
Prospektmaterial und Produktpréasentation




LINITHERM® LINIT® LITEC® LINIREC® LINZMEIER

Dammsysieme Paneele Bausysteme Recycling Bauplatte Bauslemente

Dunn dammen mit PUR/PIR-Hartschaum

" PUR/PIR-Hartschaum ist hoch warmedammend, dadurch geringe
Aufbauhdhen

. Warmeleitstufe WLS 023: Mit einer Dammstoffdicke von nur 240 mm wird
ein U-Wert von 0,10 erreicht (Passivhausstandard)

" Fur den Bio- und Okobau, zu 100 Prozent recycelbar

" Positive Okobilanz: 1 m3 PUR/PIR-Dammstoff spart 5.533 Liter Heizol
(wahrend der Nutzungsdauer von 50 Jahren)!

" Positiver Beitrag zur Energieeinsparung und CO2-Minderung

Ideal flr nachhaltiges Bauen und energetische Gebaudesanierung

Dammstoffdickenvergleich bei Energieeinsparung durch Polyurethan-Hartschaum-
gleichem U-Wert von 0,17 W/(mK) Dé@mmung im Verlauf von 50 Jahren

LINITHERM PUR/PIR § , — e oends Obmmuny

(WLS 024) 140 mm -§_- . o

] U-Wert = 0,30 WAmK)

Neowall 8000

(WLS 032) 190 mm §

Mineralfaser e ? 6000

(WLS 035) 210 mm E

EPS o

(WLS 040) 240 mm

Holzfaser
(WLS 045) 270 mm




Wandinnendammung mit LINITHERM PAL SIL
Innen- oder Aullendadmmung

Der gravierende Unterschied liegt darin, dass bei der Planung und
Dimensionierung einer innenliegenden Dammschicht die
Bestandskonstruktion betrachtet werden muss.

Dies bedeutet, dass eine Gesamt-Betrachtung, nicht nur der Dammung,
erforderlich ist:

» Schlagregenschutz

- DAainanarleahdichtininm~
LDAQUVVCTI NoAaiJuUlIuIl ILtUl |U

= Warmebrtcken
» Tauwasserbildung (auch an angrenzenden Bauteilen)

LINITHERM® LITEC® LINZMEIER
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Grundbegriffe zur Bauphysik im Zusammenhang mit

nnrlm miitnan
HchHuaimiiiuiiy

Tauwasser

Diffusion

Konvektion

Kapillarleitung
(ca. 10.000 mal schneller als Diffusio

LINITHERM® LITEC® LINZMEIER
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Bauphysikalische Fragen zur Innendammung

Luft- Taupunkttemperatur

tem- 0,2

pera- °C

tur ¢ bei einer relativen Luftfeuchte ¢, in %:
C an a5 40 45 an A5 &1 (5 70 7h an Ah an Q5
30 105 129149 | 168 [ 184 | 200 | 214 || 22,7 | 23,9 | 251 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 291
29 9711201 140 | 15911751190 | 204 | 21,7 | 23,0 | 241 | 252 | 262 | 27,2 | 281
28 88| 11,11 131 | 15,0166 | 181 | 195 208 | 220 | 23,2 | 242 | 252 | 26,2 | 271
27 8,0 10,21 122 | 141 (15,71 17,2 | 186 | 189 [ 21,1 | 22,2 | 23,3 | 24,3 | 25,2 | 26,1
26 7,7 94| 114|132 (148|163 | 176 | 18,9 | 201 [ 21,2 | 22,3 | 23,3 | 24,2 | 251
25 6,2 85105 122 (13,9 | 153 | 16,7 | 18,0 | 19,1 [ 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,2 | 24,1
24 2,4 7,6 96 | 113129144158 | 17,0 | 18,2 [ 19,3 | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,1
23 4,9 6,7 g7 104|120 135|148 16,7 | 17,2 | 18,3194 [ 20,3 | 21,3 | 22,2
22 3,6 5,9 7.8 99| 1M1 125 1389 15,1 | 16,3 | 17,4] 18,4 | 194 | 20,53 | 21,2
21 2,8 2,0 6.9 8,61 102|116 15,3 | 164174 | 184 | 15,3 | 20,2
20 1.9 4.1 6.0 771 a3|1074 171, 144 | 154164 | 174 | 18,3 | 19,2
19 1.0, 32| 51| 68| 83| 98 134 | 145|155 | 164 | 17.3 | 18.2
18 02| 23| 42| 59| 74| 88 125 | 1351145 | 154 | 16,3 | 17.2
17 06| 14| 33| 50| 65| 7,9 11,5 125|135 | 145|153 | 16,2
16 141 05| 24| 41| 86| 7.0 105 [ 116|126 | 135 | 144 | 15.2
15 |-22|-03| 15| 32| 47| 6.1 96 106|116 [ 125|134 | 14,2
14 1-29|-10] 06| 23| 3.7 51 86| 96|106[115]124 132
13 1-37/-191-01 1,31 28] 472 77 871 9611051114 1122
12 |-45 -26|-10| 04| 19| 32 67| 77] 87| 96104 112
11 1-52 34| -18|-04| 10| 23 58| 67| 77| 86| 94102
10 |—-6,0 472 26 12 041 1,4 48 58 6,7 7,6 8.4 92

2 Naherungsweise darf geradlinig interpoliert werden.
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Quantitative Abschatzungen zur Feuchtelast

Eine durchschnittliche Familie setzt tGiber die Heizperiode (9 Monate)
in der Wohnung 1500 bis 2000 kg Wasser als Wasserdampf frei
(Kochen, Baden etc.)

Hiervon werden im unginstigsten Fall bei einem Einfamilienhaus
Uber die gesamten 120 Quadratmeter AulRenwandflache maximal
250 kg (ungedammte Wand) bzw. 140 kg (gedammte Wand) durch
Diffusion abgeflhrt.

Nur die ersten 5 — 15 mm der Wand (Innenputze) funktionieren fur
Feuchteausgleich (Hygroskopizitat)

\/&

LINITHERM® LITEC® LINZMEIER
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Situation des innengedammten Mauerwerks

»aupunktverschiebung®:

Im Grenzbereich zwischen
bestehender Konstruktion und
Innendammung liegt die
Maoglichkeit der Tauwasserbildung
vor

Dabei ist der Taupunkt kein Punkt,
sondern ein Bereich im Bautell,
wo in Abhangigkeit von Klima und
Diffusionswiderstand eine
Kondensation mdglich sein kann.

Geringere Temperatur der
AulRenwand:

» Frostgefahrdung

= Verminderung des
Trocknungspotentials

LINITHERM® LITEC®
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Schutzprinzipien

Aus diesem Grund haben sich verschiedene Schutzmechanismen
entwickelt:

Kondenstatverhindernde Innendammsysteme
Vermeidung von Tauwasserbildung durch diffusionsdichte Schicht

Kondensatbegrenzende Innendammsysteme
Begrenzung der Tauwasserbildung durch diffusionshemmende Schicht

auflen

innen

11

r_\/

Wasserdampf
A T~

V'

Keine Kondensation, wenn Dampfsperre
dicht LINITHERM® LITEC® LINZMEIER
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Schutzprinzipien

Kondensattoleriernde Innendammsysteme
,Management” der entstehenden / vorhandenen Kondensate durch

diffusionsoffene bzw. kapillaraktive Stoffe

innen

Wassergehalt

auf3en
4 v \—/
Temperatur

Kondensatebene liegt auf der |
kalten Seite der Dammung

Wasserdampf

Diffusionsoffene kapillar-

aktive Innendammung

Ruckverteilung des Kondensats
durch Kapillarkrafte




Schlagregenschutz durch...

Dickes Mauerwerk

Gute Verfugung

Wasser abweisender Putz
2-schaliges MW
Vorhangfassaden
Nachbarbebauung

Ost-, Sid, Nordseiten
Hydrophobierung

Schlagregen

LINITHERM® LITEC® LINZMEIER
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Feuchteeintrag durch Konvektion

Eine Hinterltftung, ein konvektiver Luftaustausch hinter einer
innenliegenden Warmedammung muss vermieden werden.

Warme feuchte Innenraumluft kann in den kalten Wandbereich
eindringen. Der langfristige Schaden durch Tauwasserbildung ist
vorprogrammiert.

» Bei Anschlissen ist besondere Sorgfalt notwendig

> Vollflachige Verklebung ist vorteilhaft;
sorgfaltig ausgefuhrte Verklebung mit Randwulst moglich

 — Deckenbalken

Kalte Luft zwischen dem AuBenmauer-
werk und der Démmung flieBt durch

t Innenbeklankung Fehlstellen in den Raum. Warme,
feuchte Luft stromt im oberen Wand-
bereich nach.

- 1 mm
4 Eintrittsfuge,

3 4mm
") Spaltweite

Feuchteeintrag E steifer Déammstoff
ca. 11/m*in der
Tauperiode
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Feuchteeintrag durch Konvektion

Demontage einer 15 Jahren alten Innendammung

LINITHERM®

Ddammsysteme

EIfE«C*

Bausysteme

LINZMEIER

Bauelemente
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Feuchteeintrag durch Konvektion

* Undichtheiten an der inneren
Holzfensterbank

Fotos: Wilfried Walther, Springe

Undichtheiten am Anschluss
der Deckenbalken

LINITHERM® LITEC® LINZMEIER

Ddammsysteme Bausysteme Bauelemente
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Grundprinzip der Einbindung eines Holzbalkens in die massive

AulRenwand

Kein kapillarer Kontakt zum
Mauerwerk, erreichbar durch
Sperrbahn und Luftspalt

Bauschutt etc. ist zu entfernen

Dammstoff kann eingebracht
werden, darf aber Feuchte
nicht weiterleiten oder
,Speichern®

Luftspalt ist
ausreichend

I i 3
i ~
A i
.-}_,-' -
.-/- .o’-'/
T 4
- F e -
Ve // - 2
i 4 Luftdichtung
_.-'/f. r oA 1 1 I -__I I_I__I= I_ 1
g //
P -
P Sperrbahn bei feuchtem
A A Mauerwerk
o o »ohne" bei trockenem

Mauerwerk
Quelle: e-u-z Wilfried Walther, Springe

EIfE«C*

Bausysteme

LINITHERM®
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Quelle: Dr. Anatol Worch, MPA Braunschweig

=
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Warmebrickenbetrachtung
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Normen und Richtlinen far die Planung einer Innendammung
DIN 4108-3
EnEV 2014
WTA Merkblatter (v.a. Fachwerksanierung)
Hygrothermische Simulation nach DIN EN 15026: 2007-07

Technische Richtlinie IDS

LINITHERM® LITEC® LINZMEIER

Ddmmsysteme Bausysteme Bauelemente



Technische Richlinie (IDS)

Inhaltsverzeichnis

Regel der TeChnIk Inhaltsverzeichnis
Erstellt unter Mitwirkung von Einleitung

1 Allgemeines [ _
- '] - 2  Rechtliche Rahmenbedingungen und Vorschrifte
Dr.-Ing. Kuinzel (Fraunhofer _
Institut fur Bauphysik / WUFI) el -
u n d D r o I n g . P | ag ge (TU = é%z jl'—'rr%:rijseerll:lgsgregezclsnhe?clﬁ:ujz??:ihslsy:r nneEndamm-Systemen
D reSd e n / Del p h i n) égj jlﬁ::ﬁ;;‘;i;ﬁ'—:lgews chaften eines Innendimm-Systems

8
Einbeziehung des DIBt (DIBt i3 Gtz ;
9

Arbeitsschutz

hat angrund der RiChtline an 3 Bestandteile eines Innendamm-Systems

eine Zulassung flr 3 R e :
Innendammsysteme verzichtet)  Hirithorgen

Umfasst diffusionsdichte und sz Ui o
kapi”araktive Systeme 361 Putze und Spachtelmassen 11

362 Beplankungen 11
363 Dekorativer Abschluss 12

4 Planung eines Innendamm-Systems 12
5 Verarbeitung eines Innendamm-5Systems 15
6 Nutzung eines Innendamm-Systems 15
Anlage 1 Sonstige Vorgaben und Regelwerke 16
Anlage 2 Musterurkunde 17

P [+
E

Impressum
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Technische Richlinie (IDS)

4.4 Luftdichtheit und Konvektion

Eine Feuchteanreicherung durch Konwvektion feuchtwarmer Raumluft hinter das Innendamim-System muss durch ge-

eignete konstruktive Malnahmen vermieden werden, um eine dauerhafte Funktionstuchtigkert des Innendamm-Sys-
tems zu gewahrleisten.

Gesignete Mallnahmen konnen sein:

- vollflachige Verklebung der Dammung auf die Bestandskonstrukt ion

- wvollflachiges mechanisches Anpressen des Systems auf den Untergrund

- hohlraumfreie Hinterfullung vorgestellter Systeme
- umlaufende Randwulst-Verklebung der Dammplatten ohne Verbindung zur Raumluft

- umlaufend dauerhaft luftdichter Anschluss der Luftdichtheitsebene/Dampfbremsfalie an angrenzende Bautelle
und Durchdringungen (Ausfuhrung nach DIM 4108-7)

- vollflachiges Aufbringen eines aushartenden Dammsystems
Hinweise:
- Mit Klebernortel kannen Unebenheiten des Untergrunds nur bedingt ausgeglichen werden. Da bei diffusions-

offemen, kapillaraktiven Systemen eine vollflachige Verklebung sicherzustellen ist, sind groBere Toleranzen des
Untergrundes vor Beginn der Dammarbeiten durch einen geeigneten Ausgleichsputz zu egalisiersn.

- Kleinere system- und ausfuhrungsbedingte Hohlraume, die z. B. bei einem vollflachigen Klebemortelauftrag mit-
tels Zahnkelle trotz Einschwimmmen der Dammplatten verbleiben, oder Hehlraume bei einer umlaufenden Rand-

wulst-Verklebung der Dammplatten ohne Verbindung zur Raumluft konnen als unkritisch angeseh en werden.

- Besonderes Augenmerk ist in dieser Hinsicht allen Durchdringungen wie Rohrleirungen, Elektroinstallationen,
Aufhangungen usw. zu widmen, sofern diese nicht in einer separaten Installationsebene vor der Luftdichtheitse-
bene angeordnet werden konnen.

- Diese Beispiele schliefen andere Bauausfuhrungen entsprec



Vorteile kondensatbegrenzende Innendammung mit PUR/PIR
Hart crhna um

1 1TQAAI Lo uliIaaulli

Freie Wahl der inneren Beschichtung (Putz, Farbe, Tapete) ohne negativen
Effekt auf die Funktion der Dammung. => Betrifft auch die spatere Nutzung
durch Mieter.

Unebenheiten kdnnen durch Verklebung (z.B. mit Randwulst ausgeglichen
werden) => kapillaraktive Systeme mtissen vollflachig verklebt damit Funktion
garantiert ist

Bei sorgfaltiger Verarbeitung (luftdichte Abschlisse) fallt kein Tauwasser hinter
der DAmmung an.

Bauphysikalischer Nachweis fiir ,normale® Bauten tber Glaserverfahren
moglich. => kapillaraktive Systeme funktionieren bei Glaserberechnungen nicht
und mussen simuliert werden (Wufi / Delphin) => Aufwand ftr kleinere
Sanierungen???

Sehr guter Dammwert WLS 024 => wenig Raumverlust
LINITHERM® LITEC®

Ddmmsysteme Bausysteme Bauelemente
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Dachbodendammung
LINITHERM P OSB Dachbodenelement

OSB-Platte

mit 8 mm OSB-Platte

Auch mit 15 mm OSB-Platte und N+F
Verbindung als P OSB Plus erhéltlich

Die ideale Warmedammung auf der
obersten Geschossdecke bei nicht
ausgebautem Dachgeschol}

schnelle einfache Verlegung
handliches Format mit 1200 x 600 mm
minimale Aufbauhdhe

Dicken von 68 bis 188 mm D
z.B. 108 mm, U = 0,22 W/(m?2K)

Auch als P OSB Plus mit 15 mm OSB
Platte




Dachbodendammung
LINITHERM P OSB Dachbodenelement




Dachbodendammung
LINITHERM P OSB Dachbodenelement

Objekt: Linzmeier GmbH - Dachbodend&mmung Ohbjekt:

Linzmaiar GmbH - Dachbodendammung

oberste Geschossdecke EnEV oberste Geschossdecke EnEV

Schichtenaufbau (von warm nach kalt) Temperaturverteilung
. Dicke | & R Wy [ [ (-8 Gefach
Nr. Bezeichnung cm |W/m-K|mKwW| - - kg/m? | kd/kg-K = "1_ Kalkputz
Kalkputz 050 | 0700| 001 | 10 | 10 | 1400 | 1,00 e

Schilirohrmatien 050om/ 193 C - 150am/ 182 T
rubende Luftschicht {vartikal) bis 3.
1500m/ 182 T - 390mi17,1 ©

1,00 | 0,060| 0,17 | 50 50 0 0,00 15 -

B.lﬁl;ﬂde!.uﬂschichl{vanlkahhlssoomm 240 | 0,150 0.6 | 1.0 1.0 1 1.00

1]
[ 2|
3
T Schlacke
B
B

18,00{ 0.700| 0,26 | 10 | 10 | 1400 | 000 P e ::;;:‘“2';;"‘5“
P =B
| Kenstruktionsholz 3 < 1154 - :
k;l:;i;‘u fions {DIN 12524 - 500 180 | 0.420] 014 | 20 50 500 1.60 3 2;.::-" 154 ':.F 2370 am! 144,
LINITHERM L+0 Folie 5 %1 \ B v S
0,025| 0,330 | 0,00 | 160000 | 160000 960 1,50 § \
LINITHERM PAL von P OSE ] ]9 :lgmm‘m%mafgsa ai
7 8,00 | 0,023| 3.48 | 100000| 100000 30 1,00 4 =#
"~ [OSB-Platisn von P O ' ' : 8 | Siraeni 58 < - s2memi
o e 080 | 0,130| 0,06 | 200 | 300 | 650 | 1,70 A BBl C o w8
5
U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 i
oberer G t des Warmads i les Ry = 4,61 r T T T 1
unterer G 1 des Warmed i jos Ry = 4.51 ks 10 Dldsio(nm} % bl
Warmedurchgangswiderstand Ry = { Ry + Ry")/2 = 4,56 Feuchteberechnung nach DIN 4108-3:2014 (Glaserverfahren)
Warmedurchgangskoeffizient U = 1/R; = 0,22 Gefach
Warmelbergangswiderstiande
Wirmedibergangswiderstand innen Ry 0,10 meK/W
Wirmedbergangswiderstand auBen R,, 0,10 mawW
Warmestromrichiung aufwans
Bauteil grenzt an Innenlutt
Zusammenfassung
U-Wert 0,22 Wim#K
Warmedurchlasswiderstand 4,36 MKW
Mind; i d i nach DIN 4108-2 0.90 MKW
Wirksame Warmespeicherfahigkeit CP 3 cm 8,84 kJmK
Wirksame Warmespeicherfahigkeit CP 10 cm 17,39 kJ/m?K
Flack ict 252,98 kg/m?
Dicke 32,53 om

Enargleberater 18559 30 8.2.6 Energieberatung Ralf Schalflar Saita - 1 - Enargioberatar 18599 3D 826 Enargieberatursg Ralf Schefflar Seila - 2 -



Dachbodendammung
LINITHERM P OSB Dachbodenelement
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Wirmedbergangswiderstand auBen R,, 0,10 mawW
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Bauteil grenzt an Innenlutt
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Mind; i d i nach DIN 4108-2 0.90 MKW
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Enargleberater 18559 30 8.2.6 Energieberatung Ralf Schalflar Saita - 1 - Enargioberatar 18599 3D 826 Enargieberatursg Ralf Schefflar Seila - 2 -



Dachbodendammung

LINITHERM P OSB Dachbodenelement

Linzmeser GmbH - Dachbodendimmung

oberste Geschossdecke KIW

Klimabedingter Feuchteschutz nach DIN 4108-3

1. Kritische Feuchte auf Innencberflichen
Kein Tauwasser auf der Innencberilache des Bauteils.

Warmedurchlasswiderstand: 6,88 mKW
Mindest-Warmedurchl fc i: 0.08 mKwW
Der Mindest-Warmedurchi stand zur \ g krit. Oberflachenfeuchte wird eingehalten,

2, Tauwasserbildung im Bauteilinneren
Das Bauteil ist in Ordnung. Es fallt kein Tauwasser aus.

Feuchteberechnung nach DIN EN ISO 13788
Gefach

Randbedingungen: AuBen- und Innenklima

Energieberater 18569 30 8.2.6

Enargiabaratung Rall Schaffler

Monat , N [ ) N
inC in% in C in % in Tage
Januar -1,3 80,0 20,0 56,9 3
Februar 0.6 80,0 20,0 58,8 28
Marz 41 80,0 20,0 58,3 31
April 95 80,0 20,0 50,6 30
‘Mai 12,9 75,0 20,0 613 31
Juni 15,7 75,0 20,0 654 30
Juli 18,0 75,0 20,0 70,0 31
Augsi 83 |70 200 | 707 3t
Seplember 14,4 80,0 20,0 66,8 30
Oktober 9.1 80,0 20,0 60,3 3
November a7 80,0 20,0 58,4 30
Dezember 1,3 £80.,0 20,0 58,6 3

Seite-5-
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LINITHERM® QESENPAVEREN

Dammsystemne Bauslamenta

Vom Altbaudach zum Energiespardach

Problem: Vorhandene Zwischensparrendammung z.B. Rollisol
Einbau nicht fachgerecht und nicht nach dem Stand der Technik
Funktion der Dammung nicht gewahrleistet / Warmebrucken
LAcher und Fehlstellen in der Folie (Alupapier) — nicht dicht
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Die Dammung ist Z====
Hier entweicht teul

LOosung:
LINITHERM PAL N+F Elemente mit WLS 023/024



LINITHERM® ERENPAVEIESN
Dammsysteme Bauelementa
Abdichtung auf dem Mauerwerk???
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LINITHERM® ESIPAYAIISN

Dammsysieme Bauelementa

Problemfall: Nicht durchlaufende Dampfbremse
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LINITHERM® QESENPAVEREN

Dammsysteme Bauslamenta

Sanierung mit LINITHERM PAL N+F
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LINITHERM® QESENPAVEREN

Kombination vorhandene Zwischensparrendammung
+ LINITHERM PAL N+F

Variante 2: , +4 - Regel*
Faustformel: 4 cm mehr auf den Sparren als zwischen den Sparren
Beispiel: 8 cm Zwischensparrendadmmung WLS 040 => 12 cm PAL N+F
Bauphysikalisch einwandfrei
Keine Schimmelpilzbildung
Beste Dammwerte WLS 023/024 WPr
Homogene Dammung Z S
Dach schnell wieder zu in einem Arbeitsgang g
v'Alte Dammung WLS 040 oder schlechte % .';

v Aufsparrendammung WLS 023/024 /
v Luftdichtheit wird Gber den g7 55>

Sparren neu hergestellt .f !;i"
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Vom Altbaudach zum Energiespardach
Luftdichtheit an der Traufe mit WDVS

Konterlatte z.B, 60/80 bzw. nach
statischen Erfordernissen

Traufbohle (ggf. LINIREC)
Schalungsbahn
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L+D Folie an vorh. AuBBenputz—
ankleben .

LINITHERM
Dammelement

LINITHERM L+D Folie
stoBverklebt

gf, zusatzliche Dammung
Reste einpassen und
ausschaumen)



LINITHERM® ESIPAYAIISN

Dammsysieme Bauelementa

n Zwischen- und Aufsparrendammung
parrendammung bis zum Kehlgebalk

Wovs|

Ta uwassm\

Schimmelbildung?!

Problemfall Spitzboden
bei diinner Zusatzddmmung?

e Diffusion
Baufeuchte




LINITHERM® ESIPAYAIISN

Dammsysieme Bauelementa

| im Spitzboden

Migliche
Ursachen fiir die

Mogliche Ursachen: [t ——
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LINITHERM® QESENPAVEREN

Dammsysteme Bauslamenta

Dammlésungen fur Alt- und Neubau

Kombination Zwischen- und Aufsparrendammung

U-Werte im D g R e e = e

Gesamtaufbau — e e— X _. m;.
-

LELA RS LE AR

Zwischensparren- LINITHERM Pavatex LINITHERM
dammung PGV T 50 (029) Isolair 52 (050) PAL N+F 100 (023)
+ ZwSpDa (035) + ZwSpDa (035)
Dicke [mm] U [W/m2K] U [W/m2K]
0 5 -- -- : 0,21
120 0,21 0,24 --
140 0,19 0,22 --
160 0,18 0,20 --
180 0,16 0,18 --
200 0,15 0,17 --

In den U-Werten sind 13 % Sparrenanteil und eine raumseitige

12,5mm GKB-Verkleidung auf Lattung eingerechnet
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LITEC® LINZMEIER

Bausysieme Bauslamenta
Gaubensanierungsplatte
KfW-Anforderungen (Einzelmaf3hahme)
21 Schragdéacher und dazugehdrige 0.14
’ Kehlbalkenlagen ’
2.2 Dachfldchen von Gauben 0,20
Warmedammung
von Dachflachen
Gaubenwangen 0,20
Flachdacher als Hauptdach bis 014
10°Dachneigung ’

Auszug aus der Anlage zu den Merkblattern der KfwW



LITEC® LINZMEIER

Bausysieme Bauslamenta

LITEC
GS Gaubensanierungsplatte

BV. Niurnberg BV. Nurnberg

.Da die bestehende Gauben-
konstruktion unangetastet bleibt,
ermoglicht Litec GS eine schnelle,
kostenglinstige und bewohner-
freundliche Gaubensanierung.”

Zimmerei Vitzthum Burgthann



LITEC® LINZMEIER

Bausysieme Bauslamenta

LITEC
Gaubensanierungsplatte

Sandwichelement
22 mm OSB
60/80/100/120 mm

PUR/PIR-Hartschaum WLS o
O 2 4 ;3;:«::-:-:-::v:-:-;-;-:‘:--:v:-;-:-:-:-:-:-;-:-:-:-:-:«:-:-:-:-;-;»;-;.;.;.;.;-:v:<;-;-:-:-;--:::

Format: 1200 x 2440 mm §l  Gaubensanierungsplatte
| —
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Innenputz

Vorkonfektioniert in
Einzelteilen nach
Objektgeometrie
Montage auf
bestehende Konstruktion




LITEC® LINZMEIER

Bausysieme Bauslamenta

LITEC
GBS Gaubenbausystem

Konventionelle Konstruktion Konventionelle Konstruktion

> Dammstarken?

> U-Werte?

» Gewahrleistung bei Einbringen
von Dammung und Dampfsperre
durch den Bauherrn in

Eigenleistung?




LITEC® LINZMEIER

Bausysieme Bauslamenta

LITEC
GBS Gaubenbausystem

Rechnerischer Nachweis GBS Gaubenbausystem
Wangenelemente:

Aufbau von innen nach auf3en
10 mm Gipskarton
L+D Folie
22 mm Holzwerkstoffplatte
160 mm LINITHERM PGV

22 mm Holzwerkstoffplatte

U-Wert inkl. Holzanteil von 23,73%
0,26 W/(m2K)
Elementstarke 214 mm
nEV Referenzgebaude U-Wert 0,28 W/(m2K)




LITEC® LINZMEIER

Bausysieme Bauslamenta

LITEC
GBS Gaubenbausystem

Wir bieten Ilhnen die Sicherheit

> Alle technischen Nachweise sind

vorhanden (Warmeschutz, Feuchteschutz)

. Linzmeier .
Bauelemente GmbH

» Die verwendeten Bauprodukte sind 88499 Riedlingen
» Sicherheit fir Sie, Planer und Bauherren aus Uberwachten Produktionen
. DIN 1052
> Aktuelle gesetzliche Vorgabe > Die Elemente werden entsprechend den

Nachweisen produziert

» Die Produktion ist Fremdiberwacht v H T

DARMSTADT

> Alle verwendeten Materialien kbnnen

bis zum Hersteller zuriick verfolgt werden



LITEC® LINZMEIER
Bausysieme

5|

LITEC
GBS Gaubenbausystem

Schnitt GBS-SD

LITEC GBS in Kombination mit i,
LINITHERM PAL N+F und —) mi ] Verklebung Dempfsperen
Sichtschalung H
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LITEC®
Bausysieme

GBS Gaubenbausystem
Schnitt GBS-ZSD

LITEC

Zwischensparrendammung




LITEC® LINZMEIER

Bausysieme Bauslamenta

LITEC
GBS Gaubenbausystem

Montagezeit Gaube:

Vormontage am Boden 3 Mitarbeiter 0,75 h
Montage Ful3bohlen 1 Mitarbeiter 0,25 h
Setzen Gaube mit Kran/

Verschrauben mit Fu3bohlen 2 Mitarbeiter 0,5 h



LITEC® LINZMEIER

Bausysieme Bauslamenta

LITEC
DAR Dachfensteraufkeillrahmen Flachdach



LITEC® LINZMEIER

Bausysieme Bauslamenta

LITEC
Attika-Element
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LINITHERM® LINIT® LITEC® LINIREC® LINZMEIER

Dammsysieme Paneele Bausysteme Recycling Bauplatte Bauslemente

LINZMEIER.
Bauen und dammen mit System




